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Kalkmala

Kalkmala eller kalkslam anvands for att desinficera vagg- och
golvkonstruktioner och gdédselrannor pa tomma djurgardar vid rengoéring av
produktionsutrymmen mellan uppfédningspartier eller sanering av
djursjukdomar.

"Kalkmala”

10 kg slackt kalk (SL90)
20 | vatten

Blanda forst 1/3 av vattnet med kalken tills [6sningen ar jamnt blandad. Tillsatt
resten av vattnet. Onskad viskositet beror pd om hur du planerar att applicera
kalkmalan; med en pensel / borste eller genom sprutning. Det ar bra att ha en
mer flytande konsistens nar man applicerar kalkmala med en spruta.
Blandningen bor dock vara tillrackligt tackande. 1 kg slackt kalk racker till ca 10
kvadratmeter.

Lat kalkmalan sta i 1-(3) dagar och blanda den tva ganger om dagen.

Borsta bort den gamla kalken och smutsen med en stalborste, fukta vaggar och
tak, alltsa alla ytor som ska behandlas, och applicera kalkmalan pa dem. Lat
kalkmalan torka.

Observera att slackt kalk kan irritera djurens hud. Borsta eller skélj bort |ost
kalkdamm efter torkning och lagg stro pa golvet i boxen eller hallen innan
djuren kommer.




